
Облікова картка ДіР

I. Загальні відомості
Державний обліковий номер: 0204U005184

Державний реєстраційний номер: 0101U005029

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 30-03-2004

II. Етап виконання ДіР
Номер етапу: 1
Назва етапу: Дослідження трансформації неметалевих вкраплень ( НВ) в процесі виробництва катанки з
якісної вуглецевої сталі марки 70 та розробка критеріїв деформованості ії в дріт з урахуванням впливу
структурного стану та параметрів НВ.

Початок етапу: 01.2001

Закінчення етапу: 12.2003

Вид звітного документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР
Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут чорної металургії
НАН України

Код за ЄДРПОУ: 00190294

Місцезнаходження:
Форма власності:
Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:
Телефон: 776-53-15

IV. Відомості про співвиконавців ДіР



V. Відомості про замовника ДіР
Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Національна академія наук
України

Код за ЄДРПОУ: 00019270

Місцезнаходження: вул. Володимирська, 54, м. Київ, Київська обл., 01030, Україна

Форма власності:
Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:
Телефон: 380442396594

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР
Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади,
академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрям фінансування: 

Джерела фінансування



VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Дослідження трансформації неметалевих включень (НВ) у процесі виробництва катанки з якісної вуглецевої
сталі марки 70 і розробка критеріїв деформівності її в дріт діаметром до 0,15 мм з урахуванням впливу
структурного стану та параметрів НВ

Назва роботи англійською:
Research of non-metallic inclusions by process of rolled wire producing from qualitative carbon steel of the mark
70 and development the criteria of its deforming in a wire with diameter up to 0,15 mm in view of influence of a
structural condition

Реферат українською:
Досліджені кількість і хімічний склад неметалевих включень (НВ) у процесі виробництва сталі. Розроблено
критерій деформування катанки-дроту

Реферат англійською:
Content and chemical composition ofnonmetallic inclusions in course of steel manufacturing is investigated.
Developed criteria of the wire-rod deforming

Індекс УДК: 621.771.23/.24:669.2, 621.778:669.15"784-194:621.771.25

Коди тематичних рубрик: 53.43.37

Керівники роботи
Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Парусов Володимир Васильович

Науковий ступінь:
Вчене звання:
Ідентифікатор ORCID ID:
Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

IX. Бібліографічний опис
5490



X. Заключні відомості
Керівник юридичної особи  

Большаков Вадим Іванович
д. т. н., 05.03.05, 05.05.08, 05.16.02

Перелік осіб-виконавців

Відповідальний за підготовку
облікових документів

 

Телефон  

Реєстратор  

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності


